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- Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 350 pm dicken Aluminiumschicht, die auf ein
Tréigerrohr aus PE aufgebracht sowie mit elner dinnen PE-Schicht geschutzt wird, mit
einem Robraufendurchmesser bis 50 mm und Rohrwanddicken von maximal 5 mm
(s. Abschnitt 3.2.6).

Durch die Rohrabschottung diirfen bis zu vier Rohre, deren RohrauBendurchmesser maxi-
mal 63 mm und deren Rohrwanddicke maximal 6,5 mm betragen, gemeinsam hindurch-
gefihrt werden (s. Abschnitt 4.3).

Die Rehrabschottung muss mindestens 15 cm dick sein.

Fir die Verwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trenawdnden - oder fir Rohre
anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderen Rohraufen-
durchmesser bzw. Rohrwanddicken als nach Abschnitt 3.2 ist die Anwendbarkeit geson-
dert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die
Rohrabschottung hindurchgefithrt werden.

Die Funktion der Rohrabschottung an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen
0. A. ist nur dann gewsdhrlelstet, wenn sichergestellt ist, dass die Reohrlzitungsanlage im
Brandfall abgeschaltet wird.

Eine Verwendung der Rohrabschottung in Verbindung it Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kKann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

Die Verhinderung der Brandibertragung Gber die Medien in den Rohrleitungen und die
Verltinderung des Austretens gefahriicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der
Leitumgen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Magnahmen bei der
Konzeption bzw. bei der Installation der Robrieitungen Rechnung zu tragen.

Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsmhemmt des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall - nicht beeintrachtigt wird. j«ﬁ’w

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen des Einbausatzes
Futterrohr

Das Futterrohr® muss in seinen Abmessungen den Angaben auf Anlage entspr,e-ctu
Dichtungseinsatz e

Als Dichtungseinsdtze missen sog. Curaflex-Dichtungseinsétze® verwendet werden. Die
Abmessungen miissen dem hindurchzufithrenden Rohr entsprechen (s. Anlage 5).

Verschiussring

Der Verschlussring®* muss in seinen Abmessungen dem  hindurchzufiihrenden Rohr
entsprachen (s, Anlage 6).

Dimmechichtbildender Baustoff

Fiir die Herstellung der Brandschutzeinlage, "Laminat" genannt, zur Ausfiillung des Rest-
querschnitts Zwischen dem Futterrchr und dem hindurchgefihrten Rohr im Einbausatz
muss der Im Brandfall aufsch&umende Baustoff "INTUMEX L" oder "PROMASEAL.-PL"

gemap allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-80 bzw. Nr. Z-19.11-249
verwendet werden.

Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinteriegt,
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Dieser Baustoff ist in Form von 2,5 mm dicken und 100 mm bzw. 130 mm langen Streifen
(Laminat) mehragig um das hindurchgefiihrte Rohr zu wickeln. Die Laminatlagen missen
in Abh#nglgkeit vomn Durchmesser des Futterrohres den Angaben der Tabelle von
Anlage 5 entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung des Einbausatzes

Der Einbausatz, "R 90-H" genannt, ist aus den Bestandteilen nach den Abschnliten 2.1.1
bis 2.1.3 zusammenzusetzen. Bei Mehrfachbelegung gemaB Abschnitt 4.3 ist ein der
Relegung entsprechender Dichtungseinsatz zu verwenden.

Die auBerdem dazugehérige Brandschutzeinlage muss aus dem Baustoff gemaB
Abschnitt 2.1.4 entsprechend den Angaben auf Anlage 5 hergestellt werdern.
Kennzeichnung

Kennzeichnung des Einbausatzes

Jeder Einbausatz nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. zusatzlich
sein Beipackzettel oder seine Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der
Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszelchen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfllit sind.

Jeder Einbausatz fiirr Rohrabschotiungen nach dieser allgemeinen hauaufsichtlichen Zulas-
sung ist mit einem Aufkleber (z. B. aus Metallfolie) dauerhaft zu kennzeichnen, der
folgende Angaben enthalten muss:

- FEinbausatz "R 50-H"
{mit Kennzeichnung fiir die GréBe)

- Ubereinstimmungszeichen (J-Zeichen) mit

— Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.17-324
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

— Herstellwerk

- Herstellungsiahr: ...

Der Aufkleber ist auf derm Einbausatz zu befestigen.
Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerbaft zu kennzeichnen, das folgende
Angaben enthalten muss:

— Rohrabschattung "DOYMA-Rohrdurchfithrung R 90-H"
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-324

- Name des Herstellers der Rohrabschottung

~ Herstellungsiahr: ...

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschotiung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.
Einbauanleitung

Jedes Brandschutzelement nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit
einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die
mindestens folgende Angaben enthaltten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Rohrabschottung aingebaut
werden darf - bei feuerwiderstandsfihigen Montagewanden auch deren Aufbau und die
Beplankung -

— Grundsatze fiir den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Ober dle dafiir zu ver-
wendenden Baustoffe,

i e



ZITove.m

DIEt

Allgemeine bauaufsichtlicha Zulassung Saite 6 von 10 | 13, November 2009
Z2-19.17-324

23
2.3.1

2.3.2

- Aufstellung der Rohre aus thermoplastischen Kunstsioffen (Angaben zu Rohrwerkstof-
fan, RohrauBendurchmesser, Rohrwanddicke), die durch die Abschottung hindurch-
gefithrt werden dilrfen,

- Hinweisa auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolierdicken und Lingen,
bezogen auf die Rohrabmessungen,

- Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Sonderdurchfiihrungen,
- Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestlgungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Einbausatzes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubersin-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produkiionskontrolle und einer
regelmé&Bigen FrermdiUberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die FremdGberwachung einschliel3-
lich der dabei durchzufthrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Einbausatzas
elne hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizie-
rungsstelle eine Kople des von ihir erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Hersteliwerk des Einbausatzes ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufihren, Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vomn Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgameinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskon-
trolie soll mindestens die Im Folgenden aufgeflihirten MaBrahmen einschiiefen:

- PrUfung der Abmessungen und Beschaffenhgit des Einbausatzes und der Brandschutz-
einlage mindestens einmal pro 1000 Stlck - jedoch mindestens einmal je Herstel-
lungstag - bei stindiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtst&ndiger Ferti-
gung;

— Prifuny, dass fir die Herstellung der Brandschutzeinlagen ausschlieBlich der in der all-
gemeinen bauaufeichtlichen Zulassung geforderte Baustoff verwendet wird.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen massen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Einbausatzes bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bastandteila

— Art der Kontrolle oder Prafung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Einbausatzes bzw. -‘;"'
ocder der Bestandieile

- FErgebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffesd,
Anforderungen

- Unterschrift des f{ir die werkseigene Produktionskontrolle Verant‘

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren undhgEF fir qle Fr,

iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sindgem_| sChen

Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-

nahmen zur Abstellunyg des Mangels zu treffen. Einbaysitze und Brandschutzeinlagen, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
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tibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch maglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Pritfung unverzuglich zu wiederholen,

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Einbaus&tze ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiiberwachung regelméaig zu iibaerprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich,
Die Uberwachungsstelle ist nach mindestens elnjdhriger beanstandungsfreier Uberwa-
chung berechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn
sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Priffergebnisse
positiv sind.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Einbausatzes durchzufiihren,
und es kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Dabei ist die
Einhaltung der in Abschnitt 2.2.1 fir den Einbausatz festgelegten Anforderungen zu
{iberprifen. Dle Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Fremdiberwachung muss mindestens nachfolgende Manahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

- die Kontrolle der Abmessungen des Einbausatzes und der Abmessungen der Brand-
schutzeinlagen,

— die Kontrolle der Kennzeichnung des Einbausatzes

umfassean,

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mmdes ps. funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bew. der Uberygst e dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bagiufsielilsbehirdg auf

)
Verfangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile

Die Rohrabschottung darf in e

- Wénde aus Mauerwerk nach DIN 1053-1%, aus Beton bzw. Stahibeton nach DIN 1045"%
oder Perenbeton-Bauplatten nach DIN 41667

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIM 1045% oder aus Porenbeton gemai
DIN 4223% und nach allgermeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Winde und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Bel Einbau der Rohrabschottung In 17,5 cm bis 40 cm dicke Wande muss im Einbausatz
eine Brandschutzeinlage mittig und bei Einbau in Wande mit einer Dicke > 40 cm missen
im Einbausatz zwei Brandschutzeiniagen jeweils zu den Bauteiloberfldchen hin angeordnet
werden.

Bei Einbau der Rohrabschottung in Winde, deren Dicke weniger als 17,5 cm betrégt, darf

der Einbausatzr mittig oder wahlweize mit einer Bauteiloberfliche blindig angeordnet wer-
den (s. Anlage 7).

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausflihrung (In der jewells geftenden Ausgabe)

DIN 1045: Beton und Stahtbeton; Bemessung umd Ausfithrung {In der jeweils gelenden
Ausgabe)

DIN 4166; Gasbeton-Bouplatten und  Sasboton-Planbauplatten  (In dar jewells  geaitendan
Ausgabe)

PIN 4223 Bewehrte Dach- und Beckenplatten aus dampfgehértetem Gas- und Schaumbeton;

Richtlimien fiir Bemessung, Herstellumg, Verwendung und Prifung (in der jewells
geltenden Ausgabe)
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Bei Einbau der Rohrabschottung in Decken muss im Einbausatz eine Brandschutzeinlage
jeweils zur Deckenunterseite hin angeordnet werden. Die Dichtungseinsatze massen biin-
dig mit der Unterkante der Decke eingebaut werden.

Der Abetand zwicchen zwei Rohrabschottungen - gemessen zwischen den Futtereghren —
muss mindestens 10 em betragen.

Rohrwearkstoffe, Rohrdurchmesser, Rohrwanddicken

Durch die Rohrabschottung diirfert Rohre aus

- weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI) gemaB DIN 8062°, DIN 66607,
OIN 195311, DIN 1953212

— chlariertem Palyvinylchlorid (PVC-C) gemaB DIN 8079 und DIN 19538 sowie
~ Polypropylen (PP) gemaB DIN EN 1451-1%%

hindurchgefiihrt werden, deren Rohraufiendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum Anwendungsbereich auf den
Anlagen 1 und 2 entsprechen missen.

Durch die Rohrabschottung diirfen Rohre aus

— Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) gemal DIN 807418 DIN 195337, DIN 19535-1*% und
DIN 19537-11°,

— Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) gemas DIN 8072% und DIN 19533%,
- Polypropylen (PP} gem&Bi DIN 8077%,

— Acrylnitril-Butadien-Styrol  (AB5)} oder Acrylnitril-Styrol-Acrylaster  {ASA) gemaB
DIN 16891,

- Styrol-Copolymerisaten gemak DIN V 195617,
— Vernetztem Polyethylen (PE-X) gemall DIN 16893% sowle

DIN BO&2: Rohre aus welchmacherfreiem Polyvinylchlorid (PveE
jewells geltenden Ausgabe)

DIN 6660 Rohrpost -~ Fahrrohre, Fabrrohrbogen  und  Muffen Y
weichmacherfrelern Polyvinyichland (PVC-U) {in der Jeweii

DIN 19531; Rohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem  Polyvits

Steckmuffe for Abwasserleitungen Innerhalh ven Gebauden: -fi
Lleferbedingungen {In der jeweils geltenden Ausgabe)

[9IN 19532 Rohrleltungen aus welchmacherfreiem Polyvinylchlorid (FVC hart PVC-U) fiir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rehrleitungstetle; Technische
regel des DVGW {In der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN B079: fiohre aus chlorertem Polyvinylchtorld (PVC-C); MaBe (In der jeweils geltenden
Ausgabe)
DIN 19538: Rohre und Formstiicke aus chlorlattern Polyvinylehlorld (PVCC) mit Stecimuffe far

heiBwasserbestindige Abwasserlsttungen (HT) innerhalb von Gab#iuden; Mabe,
Technlsche Lieferbedingungen (in der jewslls geltenden Ausgabe)
OIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrieitungssystema zum Ableiten von Abwacser {nledriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebdudestrukiur - Polypropylen (PF); Anforderungen an
Rakre, Formsticke und das Rohrleitungssystem (In der jeweils geltenden Ausgane)

DIN 28074: Rohre aus Palyethyten {PE) — PE 63, PE 80, PE 100, PE HD - MaBe (in der jeweils
geltenden Ausgabe)
DIN 19533: Rokrleitungen aus PE hart {Polyethylen hart) und PE weich (Polyethylen welch) fr

die Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rehrleitungsteile (In der
jewells geitenden Ausgatie}

DIN 19535-1! Rohre und Formstilcke sus  Polyethylen hoher  Dichte  (PE-HD)  fur
helBwasserbestdndige Abwasserieitingen (HT) inperhalb von Geb&udon; Mate (In
der jeweils geltenden Ausgabe)

OIN 185371 Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDFPE) fir Abwasserkanile und
-leltungen; MaBe (In der jewsils geltenden Ausgabe)

DIN BO72: Rohre aus PE welch (Polyethyien welch); MaBe (in der Jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 8077: Rohire aus Polypropylen {(PP); Mabe (in der jewells geltenden Ausgabe)

DIN V 19561: Rohre und Formstiicke aus Styral-Copolymerisaten mit Steckmuffe filr helBwasser-

besténdige Abwasserleitungen (HT) Inherhalb von Gebluden; Male, Tachnischa
Lieferbedingungen {in der jewells geltenden Ausgabe)
DIN 162393; Rohre aus vernetztemn Palyethylen (PE-X); Mabe (in der jewsils geltenden Ausgabe)
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- mineralverstarkien Kunststoffen gemiB dep allgemeinen bavaufsichtlichen Zulassurni-

gen Nr, Z-42.1-217%%, Nr. 7-42,1-218%, Nr. Z-42.1-228% und Nr. Z-42.1-265%
hindurchgefiibhrt werden, deren RohrauBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum Anwendunagsbereich auf den
Anlagen 1 und 2 entsprechen missen.

Durch die Rohrabschettungdirfers Zweischicht-Verbundabwasgerrohre aus Styrol-Copo-
lymerisaten gemé&R allgemeiner hauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-220 hindurchge-
fihrt werden, deren RehrauBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter Beachtung
der jeweiligen Bautelldicken den Angaben auf Anlage 3 entsprechen miissen.

Durch die Rohrabschottung diirfen Rohre aus Polybuten (PB) gemiB DIN 169692 hin-
durchgefihrt werden, deren RohrauBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum Anwendungsbereich auf
Anlage 3 entsprechen missen.

Durch die Rohrabschotiung diirfen Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 150 um dicken
Aluminiumschicht, die auf sin Tragerrohr aus PP aufgebracht sowie mit siner diinnen PP-
Schicht geschitzt wird, hindurchgefiihrt werden, deren RohrauBendurchmesser und deren
Rohrwanddicken unter Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum Anwen-
dungsbereich auf Anlage 4 entsprechen misser.

Durch die Robrabschottung dirfen Kunststeifverbundrohre mit einer bis zu 250 pm dicken
Alurminiumschicht, die auf ein Tragerrohr aus PE aufgebracht sowie mit einer diinpen
PE-Schicht geschiitzt wird, hindurchgefihrt werden, deren RohrauBendurchmesser und
deren Rohrwanddlcken unter Beachtung der jeweiligen Bauteildicken den Angaben zum
Anwendungsbergich auf Anlage 4 entsprechen missen,

SlcherungsmafBnahmen

Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleitungsanlagen sind die Bestim-
mungen des Abschnitts 1.2.7 zu beachten uhd gegebenenfalls notwendige Sicherungs-
maiBnahmen verzusehen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Anordnung des Einbausatzes

Bei RohrdurehfGhrungen durch Wande und Decken muss je ein Einbausatz nach Ab-
schnitt 2.2.1 entsprechend den Angaben auf den Anlagen 5 und 7 angeordnet werden.

Abweichend davon missen bel Rohrabschottungen in Wanden mit einer Dicke = 40 ¢m
zwei Elnbaueinsatze angeordnet werden,

Wahlweise darf auf das Futterrchr verzichtet werden, wenn die Rohre in einer Kernboh-

rung durch Wande ader Decken aus Beton bzw. Stahlbeton hindurchgefiihrt werden. Der

Durchrmesszer der Kernbohrung muss dem jeweitigen Innendurchmesser des Futterrohres

entsprechen. Die Wand- bzw. Deckendicke muss der Schottdicke entfgfg%qb%rl“und bei
e . "\-\.L_\,Q‘

IR

e

7-42.1-217: Abwasserrohre und formstiicke aus mineratverstérktem PP in den weiten 0N 50
bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentfiammbar - nachl DIN 410 Haysabss-
leitungen | o ik NN

Z-42.1-218: Abwasserrohre chne Steckmuffe aus mineralverstirktem PP in M@ﬁw@&ﬁm%b' His DN
150 fijr Hausabflussieitungen N g i

Z-42.1-228; Abwasserrohre und Formstiicke aus mineraiverstérktem PP In d%g. Nennwehen SR 50 bis
DN 200 fir Hausabflissteitungen - T

Z-42,1-265:; Glattwandige Abwasserrohre und  Formstiicke mit  profilierter Wandung und  giatter
Innenfidche aus mineralverstérktem PE-HD DN 50 bls DN 125 fiir Hausabfluzssleltungen

Z-42,1-220: Hausentwicsarungssystem mit der Bezsichnung *Friaphon" aus Styrol-Copelymerisaten in
den Nennweitern DN 50 bls DN 150 der Baustoffklases B2 - pormalentflammbar - nach
DIN 4102

DIN 16965: Rohre aus Polybuten (PE); PB 125; Mafe {in der jeweils geltenden Ausgabe)
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Wanden mindestens 17,5 cm bzw. 24 cm, bei Decken mindestens 17,5 ¢m betragen (s.
Anlagen & und 8).

Fugenausblidung

Die Fugen bzw. Offnungen zwischen den Rohrabschottungen und den Wénden bzw.
Decken sind mit formbesténdigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)*® Bau-
stoffen vollstandig in Bauteildicke auszufiillen.

Einbau der Rohrabschattung

Es darf nur der gemdB der Tabelle auf der Anlage 5 zum jeweiligen AuBendurchmesser
des hindurchzufithrenden Rohres passende Einbausatz verwerdet werden. Vor dem Ein-
bau der Rohrabschottung ist in jedem Fall zu kontroliieren, dass das Rohr den Bestim-
mungen von Abschnitt 3.2 entspricht.

Abweichend davon diirfen durch eine 17,5 ¢ dicke Rohrabschottung bis zu 4 Rohre nach
Abschnitt 3.2, deren Rehraulendurchmesser bis €3 mm und deren Rohrwanddicke bis
6,50 mm betragen, gemeinsam hindurchgefiihrt werden, die allseitig von dem im Brandfall
aufschaumenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.4 umgeben sein miissen.

Die Summe der einzelnen Querschnitte der Rohre, die durch eine Rohrabschottung
gemeinsam hindurchgefiihrt werden, darf nicht mehr als 60 % des Innenquerschnitts des
Futterrohres betragen.

Alz NachbelegungsmaBnahme dirfen auch Abschottungen chne Rohrdurchfithrungen, sog.
"Blindabschottungen”, eingebaut werden. Der Einbau darf wahlweise in einem Futterrohr
gemal Abschnitt 2.1.1 oder in einer Kernbohrung gemaf Abschnitt 4.1.3 erfolgen. Der
gesamte Hohlraum innerhalb der Rohrabschottung muss mit Streifen aus derm déamm-
schichtbildenden Baustoff gemaB Abschnitt 2.1 4 ausgefillt werden (s. Anlage 9).

Bel Wandeinbau riuss die Lange des Futterrohres bzw. die Wanddicke mindestens
17,5 em bzw. 24 cm und bei Deckeneinbau muss dle Linge des Futterrchres bzw. die
Deckendicke mindestens 17,5 cm betragen (s. Anlagen 5 und 8).

Ubereinstimmungsbestétigung

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) berstellt, muss fir
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgefilhrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fiir diese Bescheipigung siehe
Anlage 10). Dlese Bescheinigung ist dermn Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung
an die zustindiga Bauaufsichtshehérde auszuhidndigen.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverkalten von Baustoffen und Bautellen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen



Rohre gem#éil Apzchnitt 3.2.1 der Basonderen Bestimmungen
dar aligemeinen bauautsichtlichen Zulassungen
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vom 13.11.2009




Rohre gemél Abschnitt 3.2.1 der Besonderen Bestimmungen
der allgemainen bavaufsichifichen Zulassungen
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Rohre gemih Abschnitt 3.2.3 der Besonderen Bestimmungen
der aligameinen bauaufsichtlichen Zulassung
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vom 13.11.2009




Mehrschichtverbundrohre gemiB Abschniit 3.2.5 der Besonderen Bestimmurigen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulsssung
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der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung
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vom 13.11.2009
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Ubereinstimmungsbestatigung

_ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebadude: ...,

— Datum der Herstellung: .

_ Geforderte Feuerwiderstandskiasse der Rohrabschottung(en): .....

Hlermit wird bestatigt, dass

— die Rohrabschottung{en) der Feuerwiderstandsklasse R.... zu und

Decken*® der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich allg ychgerecht
und unter Einhaltung aller Bestimmungen der a fifsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-19.17-.... des Deutschen Institut . (und ggf.

der Bestimmungen der Anderungs- und Ergan
und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(pys

gege verwendetenn Bauprodukte

— die fiir die Herstellung des Zul ;
gemeirn@n bauaufsichtlichen Zulassung

entsprechend den Bestimmung
gekennzeichnet waren.

#) Nichtzutreffen

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur agf. erforderlichen Weitergabe an die
rustéindige Bauaufsichtsbehérde auszuhdndigen.)

Anlage 10
Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchfiihrung R 80-H" 9
zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 Nr. Z-19.17-324
- Ubereinstimmungsbestétigung - vom 13.11.2009




